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PRODUKTDATENBLATT DEVCON FLOOR PATCH

Floor Patch ist eine wirkungsvolle Ausbesserungsmasse fur Beton, Ziegel, Mauerwerk,
Metall und Holzoberflachen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- stellt eine zuverlassig Verbindung an aten und neuen Betonteilen

- lasst sch leicht bis zu einer Dicke von 6 mm oder mehr verarbeiten

- bearbeitete Flache kann nach 8 Stunden betreten werden — nach 16 Stunden ist die
komplette Aushéartung erreicht

- kann in geschlossenen Raumen und auchim Freien verarbeitet werden

- bestandig gegeniiber Wasser, Ol, Benzin, Alkalis und viele andere Chemikalien

- zugelassen durch die USDA zur Verwendung in Fleisch- und Gefltigel betrieben

- erreicht nach vdlliger Aushértung die dreifache Festigkeit von Beton

- besténdig gegen Chemikalien und Temperaturen bis zu 120°C

PRODUKTINFORMATION
typische Eigenschaften nach 7 Tagen bel 24°C gehartet

Abgedeckte Flache — m2.........ccccco e, 1,8 bei 6,0 mm 20 kg Einheit
Mindestverarbeitungstemperatur............cccceeeeeveeinennens 16°C

Topfzeit bel 25°C......ccveieeeeceere e 45 Minuten

Aushértezeit bel 20°C........ccooeiiniereee e 16 Stunden
Temperaturbestandigkeit...........coceveveeeieieieeeen. 121°C

prozentualer Anteil an Feststoffen..........cccccevvenene. : 100

Hérte Shore D ASTM D 2240........ccccoceveveeveeeeeenene 85

Viskositat W/HAEIMEr CPS.....oovvvirerirei e kitt

CHEMISCHE BESTANDIGKEIT

Kerosin.......cceeevveieennnns sehr gut Methanol..........ccccoovvveinnene befriedigend
Salzsdure 10%............... sehr gut Toluol.......ccveeiveiciecieci, unbefriedigend
Chlorl6sungen............... sehr gut Ammoniakverbindungen.......sehr gut
Schwefelséure 10%.......sehr gut Natronlauge 10%................... sehr gut

Bitte fragen Sie ITW DEVCON nach der Bestandigkeit gegentiber anderen Chemikalien.

Epoxidkleber eignen sich besonders gut Unterwasseranwendungen, geséttigten
Salzl6sungen, verbleitem Benzin, Alkohol sowie Olprodukten gem. ASTM # 3 und
Propylenglykol produkten. Es wird nicht empfohlen, Epoxidkleber 1angere Zeit
konzentrierten Sauren und organischen Ldsungsmitteln auszusetzen.
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ANWENDERINFORMATIONEN

OBERFLACHENVORBEREITUNG

Eine ordnungsgemal3e Sauberung der Oberfl&che ist unverzichtbar, wenn die Anwendung
von Floor Patch haben soll. Grundsétzlich mul’ die Oberflache stabil, rauh, sauber, 6lfrel und
trocken sein.

FRISCH VERGOSSENER BETON sollte zunéchst vollkommen ausgehértet sein (28 Tage
bei 21°C), bevor Floor Patch angewendet wird. Wenn eine Beschichtung verwendet wurde,
muf3 diese entfernt werden — entweder durch Sandstrahlen oder durch Wegétzen mittels eines
starken Losungsmittels. Wenn keine Beschichtung verwendet wurde, sollte die Oberflache
mit einer dkologisch unbedenklichen Saure behandelt werden.

ALTER BETON sollte genauso behandelt werden wie neuer Beton, aber zusétzlich ist eine
grundliche Sduberung der Oberflache notwendig. Verwenden Sie in diesem Zusammenhang
Fast Cleaner Spray von Devcon, um Schmutz und Olreste zu entfernen. Alle losen oder
instabilen Betonteile sollten durch geeignete mechanische Verfahren entfernt werden, wie
z.B. Zerstiickeln, Abhacken, mit Pref3dluft, Abschmirgeln oder Sandstrahlen.

BEI BESCHICHTETEM BETON sollte davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei
lediglich um eine kurzfristige Lésung handeln kann, denn die Beschichtung ist nur so stark,
wie die schwéchste Glied in der Kette. Abbl&tternde oder in irgendeiner Form verwitternde
Farbe sollte komplett entfernt werden, indem die Flache gesandstrahlt oder mit einer

lei stungsfahigen Schleifmaschine bearbeitet wird. Wenn die Farbe intakt ist, sollte die
Oberflache grindlich mit einem starken Lésungsmittel behandelt werden und vorsichtig mit
einem Sandstrahlgerét bearbeitet werden, damit Firnisse entfernt werden. Alle Flachen, an
denen der Anstrich so abgenutzt ist, dass der urspriingliche Beton in Erscheinung tritt, sollten
so behandelt werden, wie nackter Beton.

Um sicherzugehen, dass Floor Patch an der alten Oberfléche haftet, sollte ein punktueller
Test gemacht werden. Mischen Sie hierfir eine kleine Menge des Epoxidharzes mit dem
Harter und tragen Sie dieses Gemisch auf eine kleine, saubere Testfléche auf. Die alte Farbe
kann sich zusammenziehen oder abfallen. Sollte dieses nicht geschehen, warten Sie 5 Tage
und prifen Sie die Haftfahigkeit der aufgetragenen Mischung, indem Sie mit einemscharfen
Instrument an der Stelle entlang kratzen oder aber wenden Sie den Haftfestigkeitsstest mit
Klebeband in der im folgenden beschriebenen Form an: schneiden Sieein , X" in die
Oberflache, kleben Sie das Band fest tber die Schnittflache und entferren Sie das Band mit
einer raschen, festen Bewegung. Wenn die Beschichtung einen der beiden Tests nicht
besteht, entfernen Sie die alte Beschichtung durch Sandstrahlbehandlung oder durch
Bearbeitung mit einer Ful3bodenschleifmaschine.

MISCHEN

Um zu ereichen, dass das ausgehartete Material eine &hnliche Farbe hat wie der Beton,
mischen Sie die Masse solange, bis ein einheitlicher, graue Farbton enstanden ist. Wenn Sie
die Komponenten in geschlossenen Raumen mischen, sollten Sie auf entsprechende Be- und
EntltGftung achten. Gief3en Sie den Harter in den EpoxidharzEimer und mischen Sie etwa 2
Minuten lang. Achten Sie dabei darauf, dass auch das Material an den Seiten und am Boden
des Gefalies verrthrt wird. Dann mischen Sie unter Zuhilfenahme eines leistungsfahigen
Ruhrgerédtes das Gemisch so lange, bis eine einheitliche Masse entstanden ist. Wenn Sie
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weniger Granulat verwenden, bleibt das Produkt gief3bar. Floor Patch kann ebenfalls per

Hand auf einer geeigneten Unterlage verriihrt werden, sofern diese sauber und flach ist,
wenn das Granulat hinzugefligt worden ist.

ANWENDUNG

Das vermischte Floor Patch sollte mit einer Kelle auf die entsprechende Oberfléche
aufgebracht werden. Damit Floor Patch auch vergossen werden kann, sollten Sie lediglich
eine Teilmenge des Granulats mit der Harz/Hartermischung mixen — entsprechend der
gewlnschten Konsistenz. Diesist sinnvoll, um auch kleinere Risse und Spalten abdecken zu
konnen.

AUSHARTUNG

Funktionale Aushértung ist nach 8 Stunden erreicht; die volle Aushértung ist nach 16
Stunden bel 25°C erreicht. Bel hoheren Temperaturen ist es moglich, eine , begehfahige"
Aushéartung nach 6-8 Std. zu erreichen.

LAGERUNG UND LAGERBESTANDIGKEIT

Das Material sollte kihl und trocken gelagert werden.

Wenn das Material bei Raumtemperatur von 22°C in seinen ursprunglichen Behdtern
aufbewahrt wird, kann von einer Lagerbestandigkeit von 3 Jahren ab Herstellungsdatum
ausgegangen werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN
Bitte lesen Sie vor Gebrauch das entsprechende Sicherheitsdatenblatt, damit optimale Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen und das Produkt bestmoglich genutzt werden kann.

BESTELLINFORMATIONEN

Art.Nr. #13101 Devcon Floor Patch, Skg Eimer
Art.Nr. #13121 Devcon Floor Patch, 20kg Eimer

Art.Nr. #19550 Fast Cleaner, 500ml Spray
Art.Nr. #19555 Fast Cleaner, 5 Liter Reservekanister

GARANTIE

Devcon ersetzt jedes fehlerhafte Produkt. Fur die erzielten Arbeitsergebnisse kdnnen wir
jedoch keine Haftung Ubernehmen, weil Lagerung, Handhabung und Anwendung dieses
Produktes auf3erhalb unseres Einfluf3ereiches liegen.

Alle Produktinformationen in diesem Datenblatt basieren auf Versuchen unter
Laborbedingungen. ITW Devcon Ubernimmt keinerlei Garantien welcher Art auch immer im
Hinblick auf diese Daten. Wir schlagen vor, dal3 mogliche Abnehmer die Wirkungsweise
dieser Produkte in kleinem Rahmen vorher ausprobieren, um festzustellen, inwieweit dieses
Produkt den Anforderungen gerecht wird.

Wir méchten betonen, dass diese Datenblatt eine Ubersetzung des englischen technischen
Datenblattes ist. Im Zweifelsfall hat die englische Version Gultigkeit.

Technische Beratung unter: Deutschland Telefon +49 (0)431 71883-0
UK phone +44 (0)870 458 7388
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